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Last van condens op uw isolatieglas?

De plek waar de condens zich vormt is hierin belangrijk.
Wij leggen u graag de verschillen uit:

Condensvorming aan de kamerzijde

e (Qorzaak: deze condensvorming ontstaat bij een lage
buitentemperatuur en een hoge luchtvochtigheid in de
woning. Al het aanwezige vocht in de woning condenseert
dan tegen het glasoppervlak. Deze condensvorming kan
geen kwaad en is geen fout in het product.

e Oplossing: eventuele condensvorming is te voorkomen
door goed te ventileren.

Condensvorming tussen het glas
e (Qorzaak: deze condensvorming geeft aan dat het glas lek is.
Dit kan ontstaan door ouderdom, een fabricagefout of
doordat het glas niet goed geinstalleerd is.
e Oplossing: het vocht tussen de glasplatenis niet te
verwijderen en dit betekent dat het glas vervangen moet

worden.
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Condensvorming aan de buitenzijde

e (Qorzaak: deze condensvorming ontstaat bij een lage
buitentemperatuur en een hoge luchtvochtigheid in de
woning. Het risico op deze condensvorming is het grootst in
de ochtenduren tijdens het voor- en najaar. Vaak verdwijnt
de condens zodra de buitentemperatuur stijgt en de
luchtvochtigheid afneemt.

e Oplossing: deze condensvorming is een gevolg van een zeer
goede warmte-isolatie en betekent dat het glas uitstekend

werkt.
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